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СОПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ 
КУБОВЫХ ОСТАТКОВ РЕКТИФИКАЦИИ СТИРОЛА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 

Показана возможность модификации древесноволокнистых' 
плит за счет их пропитки сополимерами на основе непредель
ных кубовых остатков ректификации стирола с малеиновым 
или фталевым ангидридами. 

The possibility of fiberboards modification by their copolymer 
impregnation on the base of unsaturated compounds of styrol 
rectification with maleic and phthalic anhydride has been revealed. 

О д н о из н а п р а в л е н и й п о у л у ч ш е н и ю с в о й с т в д р е в е с и н ы и изде 
л и й н а ее о с н о в е - о б р а б о т к а их р а з л и ч н ы м и п о л и м е р н ы м и м а т е р и а 
л а м и . П р и э т о м д о с т и г а е т с я не т о л ь к о у в е л и ч е н и е п р о ч н о с т н ы х п о к а 
з а т е л е й , в о д о - и в л а г о с т о й к о с т и , н о и у л у ч ш е н и е д е к о р а т и в н о г о в и д а 
и з д е л и й . П е р с п е к т и в н ы м и п о л и м е р н ы м и м а т е р и а л а м и в э т о м п л а н е 
я в л я ю т с я с о п о л и м е р ы , п о л у ч е н н ы е на о с н о в е о т х о д о в н е ф т е х и м и ч е 
ских п р о и з в о д с т в , в ч а с т н о с т и к у б о в ы х о с т а т к о в р е к т и ф и к а ц и и с т и р о 
л а ( К О Р С ) . Н а их о с н о в е в н а с т о я щ е е в р е м я в ы п у с к а е т с я в п р о м ы ш 
л е н н ы х м а с ш т а б а х л а к о к р а с о ч н ы й м а т е р и а л - " л а к К О Р С " [ 1 , 2, 4], 
п р е д с т а в л я ю щ и й с о б о й у г л е в о д о р о д н ы й р а с т в о р с о п о л и м е р а н е п р е 
д е л ь н ы х с о е д и н е н и й К О Р С с м а л е и н о в ы м (МА) и л и ф т а л е в ы м (ФА) 
а н г и д р и д а м и [3]. Для п р о п и т к и д р е в е с и н ы и и з д е л и й из нее м о ж е т 
б ы т ь и с п о л ь з о в а н л а к К О Р С , к о т о р ы й п о н е к о т о р ы м с в о и м п о к а з а т е 
л я м не с о о т в е т с т в у е т н о р м а т и в н ы м т р е б о в а н и я м . К т а к и м п о к а з а т е 
л я м о т н о с я т с я ц в е т н о с т ь , м у т н о с т ь и д р . О т к л о н е н и я в п о к а з а т е л я х не 
о к а з ы в а ю т о т р и ц а т е л ь н о г о в л и я н и я на с в о й с т в а п р о п и т а н н ы х д р е в е с 
н ы х м а т е р и а л о в . 
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Ц е л ь д а н н о г о и с с л е д о в а н и я - у л у ч ш и т ь с в о й с т в а д р е в е с н о в о 
л о к н и с т ы х п л и т ( Д В П ) за счет и с п о л ь з о в а н и я в к а ч е с т в е п р о п и т о ч н о г о 
м а т е р и а л а с о п о л и м е р а на о с н о в е н е п р е д е л ь н ы х с о е д и н е н и й К О Р С с 
М А или Ф А . 

С о п о л и м е р и з а ц и ю н е п р е д е л ь н ы х соединений К О Р С с М А и л и 
Ф А п р о в о д и л и п о о б щ е п р и н я т о й м е т о д и к е в п р и с у т с т в и и р а д и к а л ь 
н ы х и н и ц и а т о р о в или к а т а л и з а т о р о в к а т и о н н о г о т и п а [2]. 
С р е д н я я м о л е к у л я р н а я масса с и н т е з и р о в а н н ы х с о п о л и м е р о в 

Мп = 20 ООО ... 40 ООО; т е м п е р а т у р а р а з м я г ч е н и я 90 ... 100 °С (по м е т о 
ду " к о л ь ц о и ш а р " ) . Т а к и м о б р а з о м , с о п о л и м е р на о с н о в е К О Р С п р и 
т е м п е р а т у р е п р о п и т к и ПО ... 120 °С н а х о д и т с я в ж и д к о ф а з н о м с о с т о я 
н и и , имеет м а с л о о б р а з н у ю к о н с и с т е н ц и ю и м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н 
д л я п р о п и т к и Д В П к а к в с о ч е т а н и и с р а з л и ч н ы м и р а с т в о р и т е л я м и , т а к 
и без них . Н а и л у ч ш и м и д л я э т о й цели я в л я ю т с я с м е ш а н н ы е р а с т в о р и 
т е л и на о с н о в е к с и л о л а с д о б а в к а м и а ц е т о н а , б у т и л а ц е т а т а , б у т а н о л а , 
у а й т - с п и р и т а . Н а б л ю д а е м о е п о н и ж е н и е в я з к о с т и р а с т в о р о в с о п о л и 
мера К О Р С , п р и г о т о в л е н н о г о на смеси р а с т в о р и т е л е й , п о з в о л я е т п р и 
з а д а н н о й в я з к о с т и и с п о л ь з о в а т ь д л я п р о п и т к и в ы с о к о к о н ц е н т р и р о 
в а н н ы е л а к и с м а л ы м с о д е р ж а н и е м р а с т в о р и т е л я и п р о в о д и т ь п р о п и т 
ку п р и б о л е е н и з к и х т е м п е р а т у р а х . 

И з г о т о в л е н н ы е по с т а н д а р т н о й т е х н о л о г и и Д В П т о л щ и н о й 
6 мм п о д в е р г а л и о б р а б о т к е с о п о л и м е р а м и на о с н о в е К О Р С с М А и л и 
Ф А в п р о п и т о ч н о й ванне^ П р о п и т к у о с у щ е с т в л я л и п р и т е м п е р а т у р е 
110 ... 120 ° С . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п р о п и т к и 0,5 ... 4,0 м и н . К о л и ч е 
ство с о п о л и м е р а , в о ш е д ш е г о в Д В П , о п р е д е л я л и г р а в и м е т р и ч е с к и п о 
у в е л и ч е н и ю массы п л и т ы . Е г о в а р ь и р о в а л и в з а в и с и м о с т и о т п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т и п р о п и т к и и и з м е н е н и я м а с с о в о й д о л и л а к а К О Р С в р а с 
т в о р и т е л е от 5 д о 15 % мае . 

Свойства ДВП, модифицированных сополимерами 

Показатели 
Численные значения показателей при доле 

сополимера в ДВП, % мае. Показатели 
2.3 5,2 7,8 8,3* 10,6 15,4 

Плотность, кг/м 3 1095 1065 1080 1085 1100 1095 
Влажность, % 8,5 8,1 8,0 7,9 8,0 8,0 
Водопоглощение за 24 ч, % 8,9 8,0 7,9 7,7 7,9 7,8 
Набухание по толщине 7,9 7,1 7,0 7,0 7,0 6,8 

за 2 4 ч , % 
Предел прочности при 54,4 56,4 57,0 55,9 57,3 57,0 

изгибе, М П а 

* Использован сополимер КОРС с ФА, в остальных случаях - с МА. 

П р о в е д е н н ы е и с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , ч т о в о д о - и в л а г о с т о й 
к о с т ь н е с к о л ь к о с н и ж а ю т с я п р и м а л о м с о д е р ж а н и и (до 5 % мае . ) с о п о 
л и м е р а К О Р С в Д В П (см. т а б л и ц у ) . О д н а к о у в е л и ч е н и е д о л и с о п о л и 
м е р а К О Р С в Д В П с в ы ш е 15 % н е ц е л е с о о б р а з н о из-за о т с у т с т в и я за 
м е т н о г о у л у ч ш е н и я п о к а з а т е л е й п р о п и т а н н ы х плит . К р о м е т о г о , 
у с т а н о в л е н о , ч т о п р и м е н е н и е у г л е в о д о р о д н о г о р а с т в о р и т е л я д л я р а с 
т в о р е н и я с о п о л и м е р а К О Р С п е р е д п р о п и т к о й Д В П о к а з ы в а е т п о л о ж и -
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т е л ь н о е в л и я н и е на к а ч е с т в о п р о п и т к и и с в о й с т в а п о л у ч а е м ы х п л и т . 
И с п о л ь з о в а н и е для п р о п и т к и л а к а К О Р С , с о д е р ж а щ е г о в р а с т в о р е 
40 ... 70 % м а е , о б е с п е ч и в а е т р а в н о м е р н о е р а с п р е д е л е н и е с о п о л и м е р а в 
о б ъ е м е Д В П , з а п о л н е н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х д е ф е к т о в , м и к р о - и мак -
р о п о р . И с п о л ь з о в а н и е р а с т в о р и т е л я п о з в о л я е т с н и з и т ь п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь п р о п и т к и на 15 ... 40 %. О д н а к о его н а л и ч и е п о в ы ш а е т т о к 
с и ч н о с т ь , п о ж а р о о п а с н о с т ь и у с л о ж н я е т т е х н о л о г и ю за счет н е о б х о 
д и м о с т и в в е д е н и я д о п о л н и т е л ь н о й стадии у л а в л и в а н и я и о б е з в р е ж и 
в а н и я р а с т в о р и т е л я . Н о в н е к о т о р ы х случаях и с п о л ь з о в а н и е р а с т в о 
р и т е л я п р и п р о п и т к е Д В П п о л и м е р н ы м и м а т е р и а л а м и м о ж е т б ы т ь 
ц е л е с о о б р а з н о . 

Н а л и ч и е в составе с о п о л и м е р а К О Р С а н г и д р и д н ы х г р у п п обус 
л о в л и в а е т в о з м о ж н о с т ь их в з а и м о д е й с т в и я с г и д р о к с и л ь н ы м и г р у п п а 
ми м о л е к у л ц е л л ю л о з ы : 

Д а н н о е х и м и ч е с к о е в з а и м о д е й с т в и е с н и ж а е т т а к о й н е д о с т а т о к 
м н о г и х п р о п и т о ч н ы х с о с т а в о в , не с о д е р ж а щ и х ф у н к ц и о н а л ь н ы е г р у п 
п ы , к а к в ы м ы в а е м о с т ь из и з д е л и й р а з л и ч н ы м и р а с т в о р и т е л я м и . 

О б р а б о т к а п р е с с о в а н н ы х м а т е р и а л о в и д р у г и х к о м п о з и ц и й на 
о с н о в е о т х о д о в д р е в е с и н ы , где в качестве с в я з у ю щ и х и с п о л ь з о в а н ы 
ф е н о л о - и м о ч е в и н о ф о р м а л ь д е г и д н ы е с м о л ы , является о д н и м из фак
т о р о в , п о з в о л я ю щ и х в з н а ч и т е л ь н о й степени у м е н ь ш и т ь в ы д е л е н и е 
т о к с и ч н о г о ф о р м а л ь д е г и д а из г о т о в ы х т о в а р н ы х и з д е л и й . 

Т а к и м о б р а з о м , п р и м е н е н и е д л я п р о п и т к и Д В П с о п о л и м е р о в 
на о с н о в е К О Р С п о з в о л я е т р е ш а т ь в о п р о с ы , не т о л ь к о к а с а ю щ и е с я 
у л у ч ш е н и я свойств и з д е л и й из д р е в е с н о г о с ы р ь я , н о и в о п р о с ы э к о л о 
г и ч е с к о г о х а р а к т е р а , а и м е н н о и с п о л ь з о в а н и е с о п о л и м е р о в , п о л у ч е н 
н ы х из о т х о д о в и п о б о ч н ы х п р о д у к т о в н е ф т е х и м и ч е с к и х п р о и з в о д с т в . 
П р и э т о м , в а ж н ы м я в л я е т с я и т о т ф а к т , ч т о н а х о д я т п р и м е н е н и е с о п о 
л и м е р ы , к о т о р ы е п о н е к о т о р ы м с в о и м п о к а з а т е л я м не с о о т в е т с т в у ю т 
т р е б о в а н и я м Г О С Т или Т У на л а к о к р а с о ч н ы е м а т е р и а л ы . 
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