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Аннотация. основными факторами конкуренции продукции, произведенной с ис-
пользованием клеевых композиций, являются токсичность готовых материалов, расход 
сырьевых и энергоресурсов, продолжительность основных технологических опера-
ций. управлять этими факторами можно, применяя клеи с разным наполнением и/или 
модификацией. клеи на основе фенолоформальдегидных и меламинокарбамидофор-
мальдегидных смол используются для получения фанеры повышенной водостойкости. 
кроме смол в состав клеев обычно вводят отвердители, наполнители и модификаторы, 
влияющие на свойства готовой продукции.  аэросил технический – один из модифи-
каторов синтетических смол широкого спектра действия. Для него характерны 3 вида 
взаимодействия: физическая адсорбция, химическая адсорбция (образование водород-
ных мостиков группами силанола) и химические реакции на поверхностном слое. про-
анализирован химический состав аэросила. особый интерес представляет алюминий 
фтористый технический (AlF3), способный к взаимодействию с фторидами щелочных 
металлов с образованием комплексных соединений, улучшающих структурирование 
полимера. кислоты, входящие в состав аэросила, снижают рН до 2,0–3,5, поэтому мо-
гут быть катализаторами процесса отверждения меламинокарбамидоформальдегидных 
смол. Выполнены исследования влияния аэросила технического на свойства клеевых 
систем на основе фенолоформальдегидной и меламинокарбамидоформальдегидной 
смол. определены вязкость, время отверждения, смачивающая способность клеевых 
композиций. полученные данные свидетельствуют о возможности применения данно-
го модификатора в составе фенолоформальдегидных и меламинокарбамидоформальде-
гидных смол до 15 мас. ч. установлен характер действия аэросила на клеевые компози-
ции с помощью ик-спектроскопии. анализ результатов показал, что данное соединение 
способствует глубокому структурообразованию полимера за счет увеличения молеку-
лярной массы молекул. эти связи позволяют сформировать более структурированный 
полимер со связанным формальдегидом. Выполнены исследования влияния аэросила 
на свойства готовой продукции. при этом установлено улучшение эксплуатационных 
показателей: прочность склеивания увеличивается, токсичность фанеры уменьшается. 
Результаты экспериментов влияния аэросила технического с учетом сокращения вре-
мени склеивания могут быть применены при разработке технологических процессов 
получения фанеры повышенной водостойкости.
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Введение

продукция, произведенная с использованием клеевых композиций, мо-
жет конкурировать на рынке, учитывая основные сдерживающие факторы: 
токсичность готовых материалов, расход сырьевых и энергоресурсов, продол-
жительность технологических операций. с помощью наполнения и/или моди-
фикации возможно управлять этими факторами [1–4, 8–24]. 

основными компонентами клеев, применяемых для склеивания шпона, 
являются карбамидоформальдегидные, фенолоформальдегидные, реже мела-
миноформальдегидные смолы. при использовании карбамидоформальдегид-
ных смол сложно получить фанеру высокой прочности и водостойкости. клеи 
на основе фенолоформальдегидных смол, повышающие водостойкость мате-
риала, отличаются высокой себестоимостью. Меламинокарбамидоформальде-
гидные смолы в этой ситуации являются компромиссным решением [12, 15, 
16].  кроме смол в состав клеев обычно вводят отвердители, наполнители и 
модификаторы, влияющие на свойства готовой продукции [1–4, 8–31].  аэ-
росил технический – один из модификаторов синтетических смол широкого 
спектра действия [3]. Модификация клеев, изменяющая их свойства, характер 
отверждения и физико-химические показатели готовой продукции, требует де-
тального изучения.

цель исследования – обоснование влияния аэросила технического в со-
ставе клеевых систем на основе фенолоформальдегидных и меламинокарбами-
доформальдегидных смол на эксплуатационные характеристики фанеры. 

Объекты и методы исследования

основными материалами для проведения исследований были выбраны 
березовый шпон толщиной 1,5 мм, аэросил технический, фенолоформальде-
гидная и меламинокарбамидоформальдегидная смолы. 

В табл. 1 приведен химический состав аэросила [3].
таблица 1

Химические соединения, входящие в состав аэросила

соединение SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 Na2O As B2O3 Bi2O3 P2O5 HCl
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анализ с применением электронной сканирующей микроскопии позво-
ляет предположить, что частицы аэросила технического имеют несколько слоев 
(рис. 1, 2). 

Внутренний слой – это ядро, представленное химическим соединением 
SiO2. За счет функциональных силановых (Si-OН) и силоксановых (Si-O-Si) 
групп на внешнем слое аэросил создает узорчатый каркас водородных связей. 
полярность обусловлена связью кремний–кислород, которая характеризуется 
высокой энергией (до 372,5 Дж/моль). На внешнем слое поверхностные сила-
ноловые группы могут быть свободными или соединенными водородными мо-
стиками, при этом они расположены в хаотичном порядке. силановые группы 
гидрофобны, стабильны (оН -силaноловой группы отщепляются при темпера-
туре более 300 °с). На поверхностном уровне происходит чередование атомов 
кремния с гидроксильной группой и без нее. Благодаря этому для аэросила 
характерны 3 вида взаимодействия: физическая адсорбция, химическая адсо-
рбция (образование водородных мостиков группами силанола) и химические 
реакции на поверхностном слое.

Диоксид кремния обладает хорошими сорбционными качествами, воз-
можно поглощение от 15 до 60 % веществ разной природы за счет химической 
(водородные мостики) и физической адсорбции. 

анализируя химический состав аэросила, особое внимание следует уде-
лить алюминию фтористому техническому (AlF3), способному к взаимодей-
ствию с фторидами щелочных металлов с образованием комплексных соеди-
нений, улучшающих структурирование полимера. кислоты, входящие в состав 
аэросила, снижают рН до 2,0–3,5, поэтому могут быть катализаторами процес-
са отверждения меламинокарбамидоформальдегидных смол. 

определение физико-химических показателей клеевых композиций про-
водили с использованием Гост 20501–2015 [7]. по Гост 9624–2009 испыты-
вали готовый материал по прочностным характеристикам [5]. исследование 
влияния аэросила технического на эксплуатационные показатели продукции 

Рис. 1. Микрофотография аэросила техниче-
ского (увеличение в 25 000 раз)

Fig. 1. Micrograph of technical aerosil (25,000x 
magnification)

Рис. 2. структурная схема частицы  
аэросила технического

Fig. 2. Schematic diagram of a 
technical aerosil particle
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осуществляли методом ик-спектроскопии, брали результаты оценки измене-
ния интенсивности полос поглощения и наличия смещений их максимумов.

с целью установления токсичности готовой продукции определяли 
содержание свободного формальдегида перфораторным методом по Гост 
27678–2014 [6].

Результаты исследования и их обсуждение

эксперименты позволили установить влияние аэросила технического на 
свойства клеевых композиций (табл. 2, рис. 3). 

таблица 2
Влияние аэросила на показатели клеевых композиций

состав клеевой композиции Жизнеспособность клеевой 
композиции, ч

Время 
отверждения, с

сФЖ-3013 – 100 мас. ч. – 580
сФЖ-3013 – 100 мас. ч.
аэросил – 5…15 мас. ч. 8–10 560–470

МкФс – 100 мас. ч.
Хлористый аммоний – 1,5 мас. ч. 6–8 98

МКФС – 100 мас. ч.
Хлористый аммоний – 1,5 мас. ч.
аэросил – 5…15 мас. ч.

6–8 92–65

Вязкость клея оказывает существенное влияние на его смачивающую 
способность, равномерность нанесения, расход компонентов. при введении 
в клей аэросила технического этот показатель возрастает, сокращается время 
отверждения клея, обеспечивается более плотный клеевой шов с малыми уса-
дочными напряжениями. Но с увеличением вязкости становится больше расход 
клея, что приводит к удорожанию готовой продукции. 

Рис. 3. Влияние аэросила технического на вязкость (а) и смачивающую способность (б) 
клеевой композиции 

Fig. 3. Effect of technical aerosil on the viscosity (а) and wetting ability (б) of the adhesive 
composition

а                                                                       б
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смачивающая способность определяется глубиной конденсации полиме-
ра.  клей с низкой вязкостью глубже проникает в полости древесины, возника-
ют пустоты в клеевом слое, что также ведет к снижению прочности склеивания, 
одному из основных показателей клеевых соединений. 

с помощью ик-спектроскопии был установлен характер действия моди-
фикатора на клеевую композицию. В ее состав вводили аэросил технический в 
количестве 10 % (рис. 4, 5). 

полоса 3008…3030 см–1 (I), отнесенная к валентным колебаниям про-
стой эфирной связи, свидетельствует об увеличении скорости и глубины про-
цесса отверждения клея. подтверждением образования метилольных групп 
является появление полос в области 2750…2850 см–1 (III), изменение числа 
и положения связей в области 2870…2970 см–1 (II), что говорит о повыше-
нии степени отверждения связующего. изученные изменения показывают 
возможность ускорения процесса отверждения клеевой композиции на осно-
ве фенолоформальдегидной смолы, а следовательно, и углубления степени 
отверждения. 

сравнение полученных спектрограмм позволяет пронаблюдать смещение 
максимума с 1400–1000 см–1 с-F до более узких интервалов 1100–1105 см–1 al сF2. 
это способствует росту энергии связи молекул на 5,28×103 Дж/моль с возмож-
ностью увеличения когезионной прочности клеевого слоя. появление нового 
максимума в области спектра 1100–1105 см–1 свидетельствует о более глубо-
ком структурообразовании за счет повышения молекулярной массы полимера. 
отмеченное подтверждает возможность увеличения прочностных показателей 
готовой продукции за счет влияния аэросила технического.

Рис. 4. ик-спектрограммы фенолоформальдегидной смолы без  
аэросила технического и фенолоформальдегидной смолы + 10 % аэ-

росила технического
Fig. 4. IR spectrograms of phenol-formaldehyde resin without technical 

aerosil and phenol-formaldehyde resin + 10 % technical aerosil
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Дальнейшие эксперименты были направлены на определение влия-
ния аэросила на эксплуатационные показатели готовой продукции. Для этого 
изготавливались экспериментальные образцы фанеры, которые испытыва-
лись на прочность и изучались с точки зрения содержания в них свободного  
формальдегида. технологические параметры склеивания фанеры приведе-
ны в табл. 3. показатели прочности и эмиссии формальдегида представлены  
на рис. 6, 7.

а

б
Рис. 5. ик-спектрограммы смолы марки МкФс: а – без аэросила техни-

ческого; б –  10 % аэросила технического
Fig. 5. IR spectrograms of MKFS resin: a – without technical aerosil; б – with 

10 % technical aerosil
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таблица 3
Технологические параметры склеивания 3-слойной фанеры

состав клеевой композиции

Расход 
клеевой 

композиции, 
г/м2

Давление 
прессования, 

Мпа

температура 
плит пресса, 

ºс

Время 
склеивания, 

мин

сФЖ-3013 – 100 мас. ч.
аэросил – 5…15 мас. ч. 120–130 1,6–1,8 120

10
9
8

МкФс – 100 мас. ч.
аэросил – 5…15 мас. ч.
Хлористый аммоний – 1,0 мас. ч.

120–130 1,6–1,8 120
6
7
8

уравнения регрессии, характеризующие влияние аэросила на прочност-
ные показатели фанеры, изготовленной с применением клеевой композиции на 
основе фенолоформальдегидной (1) и меламинокарбамидоформальдегидной 
(2) смол, представлены ниже:

σскал = 0,673 + 0,067t + 0,018n,                                (1)
при 8 мин ≤ t ≤ 10 мин; 

σскал = 0,78 + 0,082t + 0,082n,                                     (2)
при 8 мин ≤ t ≤ 6 мин, 

где σскал – прочность фанеры при скалывании, Мпа; t – время склеивания, мин; 
n – массовое содержание аэросила в клеевой системе, %.

Рис. 6. Влияние аэросила на время 
склеивания и прочность фанеры 
на основе фенолоформальдегид-
ной (а) и меламинокарбамидофор-

мальдегидной (б) смол 

Fig. 6. Effect of aerosil on the bonding 
time and strength of plywood based 
on phenol-formaldehyde (a) and 
melamine-urea-formaldehyde (b) 

resins

а

б
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аэросил технический оказывает положительное влияние на показате-
ли прочности и токсичности фанеры, улучшает ее эксплуатационные харак-
теристики. Можно предположить, что склеивание при высокой температуре  
(табл. 3) ведет к разрушению диметиленовых связей в клеевой композиции на 
основе меламинокарбамидоформальдегидной смолы и образованию метилено-
вых связей. Данные связи позволяют сформировать более структурированный 
полимер со связанным формальдегидом. кроме того, силоксановые (Si-O-Si) 
группы образуют разветвленные цепочки, что также способствует структуро-
образованию. 

Заключение  

установлено влияние аэросила технического на технологические и экс-
плуатационные показатели клеевых композиций. полученные результаты 
свидетельствуют о возможности его применения в составе фенолоформальде-
гидных и меламинокарбамидоформальдегидных смол до 15 мас. ч. от общей 
массы. Введение аэросила более 15 мас. ч. в состав клеевых композиций неце-
лесообразно с точки зрения нарастания вязкости и увеличения расхода клее-
вой композиции для обеспечения равномерного нанесения при сборке пакетов 
шпона. при этом доказано улучшение эксплуатационных показателей готовой 
продукции: прочность склеивания увеличивается, токсичность уменьшается, 
водопоглощение возрастает незначительно. Результаты исследования влияния 
аэросила технического на технологические и эксплуатационные свойства ма-
териалов могут быть использованы при разработке методов склеивания шпона. 
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Abstract. The main drivers of competition among the products made with the use of adhesive 
compositions are the toxicity of finished products, the consumption of raw materials and 
energy resources, the duration of the main technological operations. These drivers can be 
controlled by using adhesives with different fillings and/or modifications. Adhesives based on 
phenol-formaldehyde and melamine-urea-formaldehyde resins are used to produce plywood 
with increased water resistance. Apart from resins, adhesives usually contain hardeners, fillers, 
and modifiers that affect the properties of the finished product. Technical aerosol is one of the 
modifiers of synthetic resins with a wide range of action. Aerosil is characterized by three 
types of interaction: physical adsorption, chemical adsorption (formation of hydrogen bridges 
by silanol groups), and chemical reactions on the surface layer. The chemical composition of 
aerosil was analyzed. Technical aluminum fluoride (AlF3) is of particular interest. It can interact 
with alkali metal fluorides with the formation of complex compounds that improve polymer 
structuring. The acids that make up aerosil reduce the pH to 2.0–3.5, so they can be catalysts 
for the curing process of melamine-urea-formaldehyde resins. The effect of technical aerosil 
on the properties of adhesive systems based on phenol-formaldehyde and melamine-urea-
formaldehyde resins has been studied. Viscosity, curing time, and wetting ability of adhesive 
compositions were determined. The obtained results indicate the possibility of using this 
modifier in the composition of phenol-formaldehyde and melamine-urea-formaldehyde resins 
up to 15 pts. wt. The nature of the aerosil action on adhesive compositions was determined 
using IR spectroscopy. Analysis of the results showed that aerosil promotes deep structure 
formation of the polymer by increasing the molecular weight of the molecules. These bonds 
make it possible to form a more structured polymer with bound formaldehyde. Studies of the 
effect of aerosil on the properties of finished products were carried out. At the same time, an 
increase in performance indicators was found: the strength of adhesion increases, the toxicity 
of plywood decreases. The results of experiments on the effect of technical aerosil, taking into 
account the reduction of bonding time can be applied in the development of technological 
processes for obtaining plywood of high water resistance.
For citation: Sokolova E.G., Rusakov D.S., Varankina G.S., Chubinsky A.N. Effect of 
Technical Aerosil on the Properties of Adhesive Compositions. Lesnoy Zhurnal [Russian 
Forestry Journal], 2021, no. 3, pp. 133–144. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-3-133-144
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modes, strength of products, toxicity of products.
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