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О ВЗАИМОСВЯЗИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ  

СУЛЬФАТНОГО ЛИГНИНА И ПРИВЕДЕННОГО ТОКА  

ПРИ ПОЛЯРОГРАФИРОВАНИИ 
 

Установлена зависимость между величиной молекулярной массы и силой приве-

денного полярографического тока для сульфатных лигнинов хвойной и лиственной 

древесины. 

 

лигнины, полярография, молекулярная масса. 

 
 При исследовании лигнинов из сточных вод сульфатного производ-

ства нами была установлена взаимосвязь между величиной среднемассовой 

молекулярной массы Mw (СММ) и силой полярографического тока I при 
потенциале  –1,3 … –1,4 В, что отразилось на высоте волны [5].  Было пока-

зано, что препараты лигнина с более высокой Mw  дают меньшие по высоте 
полярографические волны при потенциале  –1,3 В (рис. 1). 
 Предпринята попытка установить зависимость между молекулярной 

массой и силой приведенного тока при полярографировании щелочных 

сульфатных лигнинов из хвойной древесины в однокапельном переменно-

токовом режиме в среде 0,05 М гидроксида-хлорида лития (1 : 1) [2].  При 

расчете приведенного тока [3] по формуле I = Ip / (m)
2/3

CV
1/2

 за  принимали 
полное время жизни капли. Сила тока при потенциале  –1,3 … –1,4 В для 

сульфатных лигнинов из хвойной древесины находилась в соответствии с 

уравнением диффузионного тока [3, 4]. 

Рис. 1. Полярограммы лигнина и лигнин-

ных веществ из сточных вод и черного 

щелока СЦБК: 1 – фон; 2 – лигнин из сто-

ка после отбелки (Мw = 6400); 3 – 6 – 
лигнинные (эфирорастворимые) вещества 

до (3 – 5500, 4 – 4500, 5 – 1700) и после  
(6 – 920) биологической очистки; 7 – лиг-

нин из черного щелока (6800); 8 – лигнин-

ные (эфирорастворимые) вещества из  

                черного щелока (1600) 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2001. № 2 

 

101 

 Т а бл и ц а  1  

Характеристика лигнина, выделенного из ПЧЩ лиственного потока, 

 и его фракций 

Образец, Функциональные группы Среднемас- Степень 

фракция лигнина, ОСН3, СО СООН ОНф совая молеку- полидис- 

(выход, %) % мг-экв/г лярная масса персности 

Исходный лиственный 
      

  сульфатный лигнин (100,00) 15,93 1,53 1,38 2,39 2800 2,65 

Ф1, БНР (38,80)   14,67 1,18 0,91 2,17 4800 2,94 

Ф2, БРЭНР (9,92) 17,44 1,13 1,12 2,81 1510 1,54 

Ф21, БРЭНР (16,52) 19,15 1,27 0,95 3,18 1890 1,51 
Ф(2+3), БРЭР (11,57) 19,50 1,52 1,07 3,34   830 1,22 

Ф3, ЭР (9,53) 18,64 1,47 0,78 3,34 1120 1,37 

Ф3
1
, ЭР (12,30) 19,02 1,86 0,61 3,27   720 1,23 

 П р и м е ча н и е . Здесь и далее, в табл. 2, 3, имеем: Б – бутанол, Э –эфиро-,  

Р – растворимая фракция (Ф), НР – нерастворимая Ф. 

 При исследовании лигнинов из щелоков сульфатно- и натронно-

антрахинонных варок также отмечено влияние величины Mw на силу при-
веденного тока, однако добавки антрахинона снижали силу тока при потен-

циале  –1,3 В [5]. 

 Для уточнения зависимости между силой тока при  –1,3 В и молеку-

лярной массой были исследованы препараты лигнина, выделенного из полу-
упаренного черного щелока (ПЧЩ), полученного при варках лиственной 

древесины на АЦБК.  В табл. 1 представлены характеристики исходного 

образца и полученных фракций лигнина.  Полярографические исследования 

были выполнены при времени жизни капли  = 33 с и времени задержки  

з = 11,0; 1,1 с (Е = –1,3 В).  Если за  принимали полное время жизни ртут-

ной капли, то при расчете силы приведенного тока получали заметно отли-
чающиеся значения Iприв, что объясняется значительной разницей поверхно-

сти электрода (ртутной капли) в момент образования пика.  Это различие 

составляло 33,0…46,0 % (табл. 2). Поэтому в дальнейшем (чтобы исключить  

Т а бл и ц а  2  

Влияние времени задержки на силу приведенного тока  

при полярографировании образцов сульфатного лигнина 

Образец 

Высота Сила тока, мкА Высота Сила тока, мкА Расхож- 

пика, пика приведен- пика, пика приведен- дение, 

мм  ного мм  ного % 

3 = 11,0 с 3 = 1,1 с  

Исходный лиственный        

  сульфатный лигнин 170,0 1,09 2,39   100,0 0,73 1,60 33,0 

Ф1, БНР 130,0 0,83 1,96 68,0 0,50 1,09 44,4 

Ф2, БРЭНР 172,0 1,10 2,35 81,5 0,60 1,38 45,9 
Ф21, БРЭНР 178,0 1,14 2,61 85,0 0,62 1,42 45,6 

Ф(2+3), БРЭР 200,0 1,28 3,02 97,0 0,71 1,67 44,0 

Ф3, ЭР 207,0 1,32 3,17 98,0 0,72 1,72 45,7 

Ф31, ЭР 208,0 1,33 2,97 116,0 0,85 1,90 36,0 
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Т а бл и ц а  3  

Влияние использования времени от начала роста капли до образования пика 

при расчете приведенного тока в процессе полярографирования  

образцов сульфатного лигнина 

 Сила приведенно-
го тока, мкА 

Расхож- Коэффициент Среднемассовая 

Образец дение, диффузии молекулярная 

 I II % D106, см2  с-1 масса 

Лиственный лигнин 

Исходный 3,78 4,08 7,9 4,9 2 800 

Ф1, БНР 2,73 2,78 1,0 2,3 4 800 

Ф2, БРЭНР 3,81 3,53 7,3 4,1 1 500 

Ф21, БРЭНР 3,90 3,62 7,2 4,3 1 900 

Ф(2+3), БРЭР 4,52 4,26 5,7 5,8 1 120 

Ф3, ЭР 4,74 4,38 7,5 6,3    720 

Ф31, ЭР 4,80 4,85 1,0 6,8    830 

Хвойный лигнин 

Исходный:      

   3 2,96   2,8 6 800 

   2 3,01 2,75 7,1 2,8 7 200 

   1 2,82   2,5 8 300 

БР:      
   3 – 1 3,76   4,4 2 000 

   2 – 1 3,11 3,67 2,4 3,6 5 200 

   1 – 1 3,16   3,1 4 900 

БРЭНР:      

   3 – 2 …   – 2 900 
   2 – 2 2,54 3,09 … 2,0 7 400 

   1 – 2 2,99   2,8 6 200 

БНР:      

   3 – 3 1,95   1,2 10 400 

   2 – 3 0,81 2,17        11,3 0,2 22 000 

   1 – 3 1,67   0,9 17 000 

ЭР:      

   3 – 4 4,26   5,3 1 350 

   2 – 4 4,57 – – 6,6 1 600 

   1 – 4 4,26   5,7    940 

          П р и м е ч а н и е .  Условия для лиственного лигнина: I –  = 33,0 с, 3 = 11,0 с, 

п = 18,0 с; II – 33,0 с, 1,1 с, 8,1 с; условия для хвойного лигнина: I – 60,0 с, 22,0 с, 
29,0 с; II – 22,0 с, 5,5 с, 11,5 с. 

влияние величины капли) при использовании электродов с разным временем 

жизни капли рассчитывали время образования пика п (от начала роста кап-

ли до момента образования пика), тогда при з = 1,1 и 11,0 имели соответст-

венно п = 8,1 и 18,0 с. 
 В табл. 3 представлены результаты расчета силы приведенного тока 

для лигнинов из лиственной древесины с учетом времени образования пика, 
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а также перерасчета силы тока для лигнинов хвойной древесины [2] из ще-

локов сульфатных варок.  Для сравнения представлены результаты поляро-
графирования хвойных сульфатных лигнинов с другим капилляром  

( = 22,0 с, з = 5,5 с, п = 11,5 с).  Из полученных данных следует (табл. 3), 
что при использовании в расчетах приведенного тока не всего времени жиз-

ни капли, а величины п, получают достаточно близкие результаты с откло-
нением, не превышающим 7,9 … 11,3 %.  Из представленной на рис. 2, а 

зависимости силы приведенного тока сульфатных лигнинов отMw и коэф-

фициента диффузии D, следует, что между I иMw  существует обратная 
зависимость, между I и D – прямая. 

                          а                                                                         б 

Рис. 2. Графическая иллюстрация взаимосвязи между приведенным током  

Iприв, среднемассовой молекулярной массой Mw и коэффициентом диффузии  
                       D в натуральных (а) и  логарифмических (б) координатах 

 Логарифмическая зависимость силы полярографического тока и ко-

эффициента диффузии от величины СММ представлена графиком на       

рис. 2, б [6], а взаимосвязь междуMw и Iприв с учетом данных, полученных 
при  исследовании лигнинов из сульфатных щелоков от варки как хвойной, 
так и лиственной древесины, определяется формулой 

                                          Mw = (2,16 – 1,375 ln Iприв)  10
4
 

или 

                                Mw  10
-4

 = 2,16 – 1,375 ln Iп / (mп)
2/3

CV
1/2

, 

где Iп – максимальный ток или ток пика, мкА; 

      
 
m – скорость вытекания ртути, мг/с; 

       C – концентрация лигнина, мг-экв/л; 
       V – скорость записи полярограммы, В/с. 
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Методика эксперимента 

 Сульфатный лигнин выделен из ПЧЩ лиственного потока АЦБК 

плотностью 1,175 г/см
3
 при осаждении соляной кислотой.  Фракционирова-

ние проведено путем обработки лигнина бутанолом, диоксаном, диэтило-

вым эфиром [2].  Молекулярные массы определены методом гель-

хроматографии на сефадексе G-75 в диметилсульфоксиде [6].  Полярогра-
фические исследования выполнены на полярографе ПУ-1 в однокапельном 

режиме; катодом служила ртутная капля, электродом сравнения – ЭВЛ-1М4.  

Характеристики используемых ртутных электродов: I –  = 33,0 с, з = 11,0,  

1,1 с, m = 0,13707 мг/с; II –  = 22,0 с, з = 5,5 с, m = 0,15900 мг/с;  

III –  = 60,0 с, з = 22,0 с, m = 0,05068 мг/с.  Скорость записи полярограмм 
100 мВ/с.  Концентрация лигнина в ячейке составляет 0,5 мг/л или 10 мг в  

20 мл фона (0,05 М гидроксид-хлорид лития (1 : 1)).  Растворы перед запи-

сью полярограмм продували гелием в течение 10 … 15 мин. 
Вывод 

 Использование полярографического метода в однокапельном режи-

ме позволяет провести оценку величины среднемассовой молекулярной 

массы сульфатных лигнинов по величине приведенного тока при потенциа-
ле  –1,3 … –1,4 В на фоне 0,05 М раствора гидроксида-хлорида лития (1 : 1). 
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On Interrelation of Molecular Mass of Sulfite Lignin and Current  

Applied at Polarographying 

 
The dependence between the molecular mass value and the strength of the applied           

polarographical current is demonstrated for the sulfite lignin of soft- and hardwood. 


