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Г Р Т Е Б Н Е В Ы Х Т О Р М О З Н Ы Х колодок 
И З Ч У Г У Н Н О - К А П Р О Н О В О Г О П Р Е С С М А Т Е Р И А Л А 

Н А М А Н Е В Р О В Ы Х Т Е П Л О В О З А Х 

Показаны преимущества чугунно-капроновых тормозных колодок по 
сравнению с чугунными: сокращение тормозного пути, увеличение их 
износостойкости и пробега "тепловоза между подъемочными ремонтами. 

The advantages of cast-iron-kapron brake shoes over cast-iron ones have 
been revealed: reduction of braking way, raising their wear resistance 'and 
stepping-up the diesel locomotive run between operating repairs. 

Применяемые на маневровых тепловозах колеи 1520 мм чугунные 
гребневые тормозные колодки с твердыми вставками и без них вызы
вают искажение профиля б а н д а ж а , имеют низкие коэффициенты трения 
и износостойкость. , 

Н а узкоколейных тепловозах в 1972 г. [1] с успехом начали ис
пользовать тормозные колодки из чугунно-капронового прессматериала, 
который представляет собой металлополимерную смесь, состоящую из 
12 частей чугунной стружки и одной части капрона (по объему) . Ком
поненты перемешивают в смесительном барабане при температуре 
300 ° С , после чего пластифицированную смесь напрессовывают под дав
лением 20 М П а на металлический каркас. Такие колодки обладают 

чугунных. Б а н д а ж колеса из этого материала изнашивается больше. 
В связи с этим замедляется нарастание проката бандажа и в 2—3 раза 
увеличивается пробег тепловоза между подъемочными ремонтами. 

В соответствии с положительным опытом эксплуатации безгребне
вых и гребневых тормозных колодок из чугунно-капронового прессма
териала на тепловозах колеи 750 мм, В Н И И Ж Т и Ц Т М П С приняли 
решение испытать этот материал на маневровых тепловозах колеи 
1520 мм [2]. П р и этом учитывалось, что режим ^работы тепловозов ши-

жения, торможение составов прямодействующим тормозом локомоти-

количестве 150 шт. 
В 1985 г. опытные колодки были установлены на двух маневровых 

ные испытания колодок проводили до полного их износа, что позволило 
оценить их износостойкость в сравнении с чугунными, испытать на тор
мозную эффективность в летних и зимних условиях и оценить воздейст
вие на бандажи колесных пар. 

Одновременно в конце мая 1985 г. проведены сравнительные испы¬
тания чугунных колодок тепловозов, работающих в идентичных уело-
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виях. Наблюдения показали, что чугунные колодки предельно изнаши
ваются через 1 5 . . . 20 сут, чугунно-капроновые работали без замены 

прессмассы с каркасом и других дефектов. 

пути с рельсами Р50. Предварительно проверяли техническое состояние 
тепловозов, исправность тормозной системы и скоростемер. Давление в 

Z T a n a Г к о л е с н Г п ^ = 
Колодки на день испытаний имели хорошую приработку по бандажам 

Летние испытания были проведены 26.06.85 г. при сухой безветрен
ной погоде и температуре воздуха + 21 ° С ; зимние — 30.11.85 г., погода 
пасмурная, слабая метель, температура - 12 ° С . 

Торможение производили с подсыпкой песка и без него. Тормозной 
путь S T определяли от начальной точки торможения, с момента пере
вода ручки крана машиниста в тормозное положение, до полной оста
новки. Замеры выполняли в диапазоне начальных скоростей торможе
ния и от 10 до 45 км/ч, с интервалом 5 км/ч. Для повышения точности 
каждый опыт при одной начальной скорости повторяли три раза. Под
считывали средние арифметические значения, по которым строили гра
фики зависимости S T =f(v). Отклонения опытных тормозных путей от 
среднего значения не превышали 8 %, что характеризует достаточную 
точность эксперимента. 

Н а рисунке приведены результаты испытаний тормозных путей 
тепловозов для летних и зимних условий. Анализ приведенных графи¬
ков показывает, что применение опытных колодок приводит к значи
тельному сокращению тормозного пути. 
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Зависимость тормозного пути от скорости движения: а — 

Г- ч и н н ы е 6 7оГодк3и;М^ИплГшГя Й | L^To^lZT^ 
песка; штриховая — с песком 
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.Данные замеров 
износов бандажей тепловозов ЧМЭЗ 
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Чугунно-капроновые колодки 
Тепловоз Ч М Э З № 2364 

69 68 68 66,5 1 
70 -69 68,5 67,5 1,5 
68- .70 67 69 1 

.70 > 68,5 68,5 1,5 
67 ~68 66,5 67 0,5 
"68 69 66,5 67,5 1,5 
, Тепловоз Ч М Э З № 1257 
63 62,5 '62 61 1 
64. .63 62 62 2 
62 62,5 61 61 1 
62 62 60,5 61 1,5 
60 • . 60 59 60 1 

61,5 62 60,5 61 1 
• Чугунные колодки 
Тепловоз Ч М Э З № 1648 

1,5 
1,5 

1 
1,5 

1 
1,5 

1 
1,5 

1 
0 
1 

1 76 77 74,5 76 1,5 1 
2 75 76 74 75 1 1 
3 76 76 74 75 2 1 
4 76 77 74 74 2 3 
5 76 . 76 74 74 2 2 
6 76 77 76 75,5 0 1,5 

Тепловоз Ч М Э З № 1252 
1 78 77 77 76 1 1 
2 78 77 76 76 2 1 
3 77 76 76 76, 1 0 
4 78 78 77 78 1 0 
5 76 77 76 77 0 0 
6 78 77 77 76 1 1 

Состояние бандажей' колесных пар контролировали ежемесячным 
осмотром при Т О - 2 на тепловозах, работающих с опытными и чугун¬
ными колодками. Измеряли толщину б а н д а ж а , прокат и толщину греб
ня. Сравнение данных таблицы показывает, что износы бандажей, ра
ботающих с опытными и чугунными колодками, близки по значению. 

Н а б а н д а ж а х , работающих с чугунно-капроновыми колодками, не 

ности трения и увеличивает площадь фактического контакта в сопря
жении колодки с колесом. П р и этом повышается коэффициент трения в 
сравнении с чугуном, а значит, и тормозная эффективность колодок. 
Опытные колодки, обеспечивают сокращение тормозного пути тепловоза 
на 2 4 . . . 25 % в летних условиях эксплуатации и на 36 % — зимой (см. 
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Во избежание заклинивания колесных пар, давления в тормозных 
цилиндрах маневровых тепловозов определяют расчетом при значении 
коэффициента трения , =» 0,25. 

Износостойкость опытных колодок в 9—10 раз выше, чем чугунных. 

вания на маневровых тепловозах. Применение их обеспечит увеличение 

Расчетный годовой экономический эффект от сокращения расхода 
тормозных колодок составил на один тепловоз 0,7 тыс. р. (в ценах 

Ограниченные время испытаний и величина опытной партии коло
док не позволяют всесторонне оценить качество их при различных ус
ловиях эксплуатации. Следует продолжить расширенные эксплуатаци
онные испытания на 20 . . . 25 тепловозах в летний и зимний периоды 
при различных режимах работы. 
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